
Standarde moldovenești adoptate

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 35 din 03.04.2026

#

Indicativul standardului 

moldovenesc

Titlul standardului în limba 

română

Titlul standardului în limba 

rusă

Titlul standardului în limba 

engleză

Data adoptării 

standardului

Indicativul 

standardului 

european preluat

ICS1 ICS2 ICS3

Indicativul 

standardului 

moldovenesc 

înlocuit

Data din care 

se anulează 

standardul 

înlocuit

1 SM EN 3638:2026 Serie aerospaţială. Aliaj 

rezistent la temperaturi 

ridicate X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Retopit cu 

electrod consumabil. Tratat 

în soluţie şi precipitat. 

Table, benzi şi plăci. 0,5 

mm ≤ a ≤ 10 mm

Авиация и 

космонавтика. 

Жаропрочный сплав  

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Сплав 

переплава с 

расходуемым 

электродом. 

Обработанный 

раствором и 

дисперсионно-

упрочненный сплав. 

Листы, полосы и плиты. 

0,5 mm ≤ a ≤ 10 mm

Aerospace series. Heat-

resisting alloy 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Consumable 

electrode remelted. 

Solution treated and 

precipitation treated. 

Sheets, strips and plates. 

0,5 ≤ a ≤ 10 mm

03-04-26 EN 3638:2025 49.025.05 SM EN 

3638:2018

30-06-26

2 SM EN 3639:2026 Serie aerospațială. Aliaj 

rezistent la temperaturi 

ridicate X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Înmuiat și 

prelucrat la rece. Cabluri 

pentru elemente de fixare 

forjate. D ≤ 15 mm. 900 

MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa

Авиация и 

космонавтика. 

Жаропрочный сплав 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Смягченный и 

холоднообработанный. 

Проволока для кованых 

крепежей. D ≤ 15 mm. 

900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 

MPa

Aerospace series. Heat-

resisting alloy 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Softened and cold 

worked. Wires for forged 

fasteners. D ≤ 15 mm. 900 

MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa

03-04-26 EN 3639:2025 49.025.05 SM EN 

3639:2021

30-06-26

3 SM EN 3677:2026 Serie aerospaţială. Oţel 

X5CrNiCu17-4 (1.4542). 

Elaborat prin insuflare cu 

aer. Tratat în soluţie şi 

precipitat. Piese forjate. a 

sau D ≤ 200 mm. Rm ≥ 1 

310 MPa

Авиация и 

космонавтика. Сталь 

X5CrNiCu17-4 (1.4542). 

Сталь открытой 

выплавки. 

Обработанная 

раствором и 

дисперсионно-

упрочненная сталь. 

Поковки. a или D ≤ 200 

mm. Rm ≥ 1 310 MPa

Aerospace series. Steel 

X5CrNiCu17-4 (1.4542). Air 

melted. Solution treated 

and precipitation treated. 

Forgings. a or D ≤ 200 mm. 

Rm ≥ 1 310 MPa

03-04-26 EN 3677:2025 49.025.10 SM EN 

3677:2018

30-06-26
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4 SM EN 3678:2026 Serie aerospaţială. Oţel 

X5CrNiCu17-4 (1.4542). 

Elaborat prin insuflare cu 

aer. Tratat în soluţie şi 

precipitat. Piese forjate. a 

sau D ≤ 200 mm. Rm ≥ 930 

MPa

Авиация и 

космонавтика. Сталь 

X5CrNiCu17-4 (1.4542). 

Сталь открытой 

выплавки. 

Обработанная 

раствором и 

дисперсионно-

упрочненная сталь. a 

или D ≤ 200 mm. Rm ≥ 

930 MPa

Aerospace series. Steel 

X5CrNiCu17-4 (1.4542). Air 

melted Solution treated 

and precipitation treated. 

Forgings. a or D ≤ 200 mm. 

Rm ≥ 930 MPa

03-04-26 EN 3678:2025 49.025.10 SM EN 

3678:2018

30-06-26

5 SM EN 3745-

510:2026

Serie aerospaţială. Fibre şi 

cabluri optice pentru 

utilizare aeronautică. 

Metode de încercare. 

Partea 510: Încercare la 

îndoire

Авиация и 

космонавтика. Волокна 

и кабели оптические 

для воздушно-

транспортных средств. 

Методы испытаний. 

Часть 510: Испытание на 

изгиб

Aerospace series. Fibres 

and cables, optical, aircraft 

use. Test methods. Part 

510: Bending test

03-04-26 EN 3745-

510:2025

49,090 SM EN 3745-

510:2017

30-06-26

6 SM EN 4314:2026 Serie aerospaţială. Aliaj 

rezistent la temperaturi 

ridicate 4NiCrTiMoV26-15 

(1.4680). Retopit cu 

electrod consumabil. 

Netratat termic, produse 

destinate forjării. a sau D ≤ 

250 mm

Авиация и 

космонавтика. 

Жаропрочный сплав 

X4NiCrTiMoV26-15 

(1.4680). Переплавлено 

расходным электродом. 

Не подвергалось 

термообработке. 

Заготовка для ковки. a 

или D ≤ 250 mm

Aerospace series. Heat-

resisting alloy 

X4NiCrTiMoV26-15 

(1.4680). Consumable 

electrode remelted. Not 

heat treated. Forging stock. 

a or D ≤ 250 mm

03-04-26 EN 4314:2025 49.025.05 SM EN 

4314:2019

30-06-26
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7 SM EN 4315:2026 Serie aerospaţială. Aliaj 

rezistent la temperaturi 

ridicate X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Retopit cu 

electrod consumabil. Tratat 

în soluție și precipitat. Bare 

şi profile. a sau D ≤ 100 

mm. Rm ≥ 900 MPa

Авиация и 

космонавтика. 

Жаропрочный сплав 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Переплавка с 

использованием 

плавящегося электрода. 

Обработка раствором и 

осаждение. Слитки и 

профили. a или D ≤ 100 

mm. Rm ≥ 900 МPа

Aerospace series. Heat-

resisting alloy 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Consumable 

electrode remelted. 

Solution treated and 

precipitation treated. Bars 

and sections. a or D ≤ 100 

mm. Rm ≥ 900 MPa

03-04-26 EN 4315:2025 49.025.05 SM EN 

4315:2019

30-06-26

8 SM EN 4317:2026 Serie aerospaţială. Aliaj 

rezistent la temperaturi 

ridicate X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Retopit cu 

electrod consumabil. 

Netratat termic. Produse 

destinate forjării. a sau D ≤ 

200 mm

Авиация и 

космонавтика. 

Жаропрочный сплав 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Переплавлен 

расплавляемым 

электродом. Не 

подвергался 

термообработке. 

Заготовка для ковки. a 

или D ≤ 200 mm

Aerospace series. Heat-

resisting alloy 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Consumable 

electrode remelted. Not 

heat treated. Forging stock. 

a or D ≤ 200 mm

03-04-26 EN 4317:2025 49.025.05 SM EN 

4317:2019

30-06-26

9 SM EN 4318:2026 Serie aerospaţială. Aliaj 

rezistent la temperaturi 

ridicate X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Retopit cu 

electrod consumabil. Tratat 

în soluţie şi precipitat. Bare 

şi profile. De ≤ 100 mm. Rm 

≥ 960 MPa

Авиация и 

космонавтика. 

Жаропрочный сплав 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Переплавка 

расплавленным 

электродом. 

Термическая обработка 

и обработка 

осаждением. Прутки и 

профили. De ≤ 100 mm. 

Rm ≥ 960 МPа

Aerospace series. Heat-

resisting alloy 

X6NiCrTiMoV26-15 

(1.4980). Consumable 

electrode remelted. 

Solution treated and 

precipitation treated. Bars 

and sections. De ≤ 100 mm. 

Rm ≥ 960 MPa

03-04-26 EN 4318:2025 49.025.05 SM EN 

4318:2018

30-06-26



Standarde moldovenești adoptate

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 35 din 03.04.2026

10 SM EN 4700-

001:2026

Serie aerospaţială. Oţeluri 

şi aliaje rezistente la 

temperaturi ridicate pentru 

produse obținute prin 

deformare plastică. 

Specificaţie tehnică. Partea 

001: Plăci, table şi benzi

Авиация и 

космонавтика. Стали и 

жаропрочные сплавы 

для деформируемых 

изделий. Технические 

условия. Часть 001: 

Плиты, листы и ленты

Aerospace series. Steel and 

heat-resisting alloys for 

wrought products. 

Technical specification. Part 

001: Plates, sheets and 

strips

03-04-26 EN 4700-

001:2025

49.025.10 SM EN 4700-

001:2016

30-06-26

11 SM EN 4700-

002:2026

Serie aerospaţială. Oţeluri 

şi aliaje rezistente la 

temperaturi ridicate pentru 

produse obținute prin 

deformare plastică. 

Specificaţie tehnică. Partea 

002: Bare şi profiluri

Авиация и 

космонавтика. Стали и 

жаропрочные сплавы 

для деформируемых 

изделий. Технические 

условия. Часть 002: 

Прутки и профили

Aerospace series. Steel and 

heat-resisting alloys for 

wrought products. 

Technical specification. Part 

002: Bars and sections

03-04-26 EN 4700-

002:2025

49.025.10 SM EN 4700-

002:2021

30-06-26

12 SM EN 4700-

003:2026

Serie aerospaţială. Oţeluri 

şi aliaje rezistente la 

temperaturi ridicate pentru 

produse obținute prin 

deformare plastică. 

Specificaţie tehnică. Partea 

003: Ţevi

Авиация и 

космонавтика. Стали и 

жаропрочные сплавы 

для деформируемых 

изделий. Технические 

условия. Часть 003: 

Трубы

Aerospace series. Steel and 

heat-resisting alloys for 

wrought products. 

Technical specification. Part 

003: Tubes

03-04-26 49.025.10 49.025.10 SM EN 4700-

003:2016

30-06-26

13 SM EN 4700-

004:2026

Serie aerospaţială. Oţeluri 

şi aliaje rezistente la 

temperaturi ridicate pentru 

produse obținute prin 

deformare plastică. 

Specificaţie tehnică. Partea 

004: Sârme

Авиация и 

космонавтика. Стали и 

жаропрочные сплавы 

для деформируемых 

изделий. Технические 

условия. Часть 004: 

Проволока

Aerospace series. Steel and 

heat-resisting alloys for 

wrought products.

Technical specification. Part 

004: Wires

03-04-26 EN 4700-

004:2025

49.025.10 SM EN 4700-

004:2016

30-06-26
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14 SM EN 4700-

005:2026

Serie aerospaţială. Oţeluri 

şi aliaje rezistente la 

temperaturi ridicate pentru 

produse obținute prin 

deformare plastică. 

Specificaţie tehnică. Partea 

005: Produse destinate 

forjării

Авиация и 

космонавтика. Стали и 

жаропрочные сплавы 

для деформируемых 

изделий. Технические 

условия. Часть 005: 

Заготовки для поковки

Aerospace series. Steel and 

heat-resisting alloys for 

wrought products. 

Technical specification. Part 

005: Forging stocks

03-04-26 EN 4700-

005:2025

49.025.10 SM EN 4700-

005:2016

30-06-26

15 SM EN 4700-

006:2026

Serie aerospaţială. Oţeluri 

şi aliaje rezistente la 

temperaturi ridicate pentru 

produse obținute prin 

deformare plastică. 

Specificaţie tehnică. Partea 

006: Piese tip şi piese de 

serie

Авиация и 

космонавтика. Стали и 

жаропрочные сплавы 

для деформируемых 

изделий. Технические 

условия. Часть 006: 

Опытные образцы и 

поковки серийного 

производства

Aerospace series. Steel and 

heat-resisting alloys for 

wrought products. 

Technical specification. Part 

006: Pre-production and 

production forgings

03-04-26 EN 4700-

006:2025

49.025.10 SM EN 4700-

006:2016

30-06-26

16 SM EN 4700-

007:2026

Serie aerospaţială. Oţeluri 

şi aliaje rezistente la 

temperaturi ridicate pentru 

produse obținute prin 

deformare plastică. 

Specificaţie tehnică. Partea 

007: Semifabricate pentru 

retopire

Авиация и 

космонавтика. Стали и 

жаропрочные сплавы 

для деформируемых 

изделий. Технические 

условия. Часть 007: 

Заготовки для 

переплава

Aerospace series. Steel and 

heat-resisting alloys for 

wrought products. 

Technical specification. Part 

007: Remelting stocks

03-04-26 EN 4700-

007:2025

49.025.10 SM EN 4700-

007:2016

30-06-26

17 SM EN 4855-02:2026 Serie aerospațială. 

Ecoeficacitatea 

echipamentului de 

catering. Partea 2: 

Cuptoare

Авиация и 

космонавтика. Эко-

эффективность буфетно-

кухонного 

оборудования. Часть 02: 

Печное оборудование

Aerospace series. ECO 

efficiency of catering 

equipment. Part 02: Oven 

equipment

03-04-26 EN 4855-

02:2025

49,095 SM EN 4855-

02:2020

30-06-26
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18 SM EN ISO 5014:2026 Produse refractare 

modelate, dense și 

izolante. Determinarea 

modulului de rupere la 

temperatura ambiantă

Изделия огнеупорные 

фасонные плотные и 

теплоизоляционные. 

Определение предела 

прочности при разрыве 

при температуре 

окружающей среды

Dense and insulating 

shaped refractory products. 

Determination of modulus 

of rupture at ambient 

temperature

03-04-26 EN ISO 

5014:2025

81,080 SM EN 993-

6:2019

30-06-26


